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АКТ  К  5 
оценки  качества  огнезащитной  обработка  

Дата  проведения  контрольных  замеров  (испьгтл iiай ): «19» октября  2023 года . 

Наименование  объекта : МБОУДОД » Изобильненская  детская  художественная  
школа  » Здание  художественной  школы  . 

Адрес  объекта : г .Изобильный  ул .Ленина  ,8 
Наименование  обработанных  конструкций : деревянные  конструкции  
кровли ,сцены . 
Состояние  огнезащитного  покрытия : Удовлетворительное  
Площадь  обработанной  поверхности : 695,68 кв . м . 

Наименование  (марка ) огнезащитного  состава : Огнезащитный  состав  марки  
«Биоперин  -Миг-09» (Сертификат  соответствия  С -АИ .ПБ39.В00052 ТР  063202, ТУ  
2499-039-24505934-2009 

Отбор  проб  (контрольные  испытания ) произвел : Председатель  
Изобильненского  МО  Калашников  Н .А . 

Оборудование , использованное  для  проведения  испытаний : малогабаритный  
переносной  прибор  ПМП -1, термогигрометр , секундомер  

Методика  и  условия  проведения  испытаний : образцы  испытывались  в  
соответствии  с  требованиями  методики  "Экспресс -оценка  качества  огнезащитной  
обработки  деревянных  строительных  конструкций " ВНИИПО  МВД  РФ , 1998 г . 
Испытания  проведены  с  применением  малогабаритного  переносного  прибора  
ПМП -1, З  00251, предназначенного  для  оценки  качества  огнезащитной  обработки  
деревянных  конструкций  и  материалов . Относительная  влажность  воздуха  и  
атмосферное  давление  соответствуют  нормальным  условиям . Температура  
окружающего  воздуха  19-20 С . 
Выводы  по  результатам  контрольных  испытаний : 
Образцы , испытанные  методом  «Экспресс -оценки  качества  огнезащитной  
обработки » соответствуют  требованиям  нормативных  дgкументов  по  пожарной  
безопасности . 
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